ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА. Тестові завдання до практичної роботи «Розрахунок на міцність бруса при розтяганні та стисканні» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050502 «Інженерна механіка» 

Розробник: Кравцова В.М. - викладач першої категорії Державного вищого навчального закладу «Лисичанський нафтохімічний технікум»
Варіант 1
1. Прямий брус навантажується зовнішньою силою F. Після зняття навантаження його форма й розміри повністю відновлюються. Які деформації мали місце в цьому випадку?
А – пластичні
Б- пружні ***

В – залишкові
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2. Представлено діаграму розтягання матеріалу. Назвати ділянку пружних деформацій.

А – ОА ***

Б – АВ

В – ВД
3. Вкажіть за якою формулою розрахувати момент сил
А – 
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Б – 
[image: image2.wmf]MFx

=×

 ****
В – 
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4.  Вкажіть, чи вірний вислів: після попередньої витяжки зразка за стадію текучості його матеріал здатний сприймати більші навантаження без остаточних деформацій.
А – ні

Б – да ***

 В – не має значення
5. Вкажіть, як називається умовне напруження, яке відповідає найбільшому навантаженню, що витримує зразок не руйнуючись?

А – (Т
Б – (ПЦ
В – (в  ********
Варіант 2
1. Як називають здатність конструкції чинити опір пружним деформаціям?
А – міцність

Б – жорсткість ****

В – стійкість 
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2. Представлено діаграму розтягання матеріалу. Назвати ділянку пластичних деформацій.

А – ОА 

Б – АВ

В – ВД ***
3. Визначити за якою формулою розраховують напруження,  де F – сила, яка діє на елемент, Н; a – розмір, на який діє сила.
А – 
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В – 
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4. Вкажіть, як називається явище підвищення пружних властивостей матеріалу в результаті попередньої витяжки вище межі текучості ?

А – наклеп ***

Б – загартування

В – нормальзація

5.  Вкажіть, які більші навантаження витримує зразок з крихких матеріалів?

А – на розтягнення

Б – на стискання ***

В – на кручення

Варіант 3

1. Прямий брус навантажується зовнішньою силою F. Після зняття навантаження його форма та розміри відновлюються не повністю. Які деформації мали місце в цьому випадку?

А – пластичні ***

Б- пружні 

В – залишкові

2. Які механічні напруження в поперечному перерізі бруса при навантаженні називають «нормальними»?
А - Виникаючі при нормальній роботі
Б - Спрямовані перпендикулярно поперечному перерізу****
В - Спрямовані паралельно поперечному перерізу

3.Указати точку на діаграмі розтягання, до якої в матеріалі виникають тільки пружні деформації.
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А – 1 ***

Б – 2

В –  3

4.  Вкажіть, чи вірний вислів: після попередньої витяжки зразка за стадію текучості його матеріал нездатний сприймати більші навантаження без остаточних деформацій.
А – ні ***

Б – да 

 В – не має значення

5. Вкажіть, чи вірний вираз для крихких матеріалів при розтягненні та стисканні: 
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А –  ні
Б –  да ***
В – не має значення

Варіант 4
1. По якому з рівнянь, користуючись методом перерізів, можна визначити подовжню силу в перерізі?
А - 
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В - 
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2. У яких одиницях виміряється механічне напруження в системі одиниць СІ?
А - Нм

Б - кН/мм2
В – Па *****
3. Вибрати на діаграмі розтягання ділянку пропорційності матеріалу.
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А – 01 ***

Б – 12

В –  22

4.При якому з перерахованих напружень зразок руйнується?
А – (Т
Б – (ПЦ
В – (в  ********
5. Вкажіть, чи вірний вислів: «При випробуванні крихких матеріалів встановлено, що вони витримують більші навантаження на розтягнення ніж на стискання».

А – да

Б – ні ***

В – не має значення

Варіант 5
1. Установити вид навантаження в перерізі 1-1.
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А - Брус стиснутий ***
Б - Брус розтягнутий 
В -Брус скручений
2. Як позначаються нормальні механічні напруження?
А - (
Б – Р

В - ( ****

3. Визначити, яку закономірність встановлює закон Гука

де Е – коефіцієнт подовжньої пружності; ( – відносне подовження елемента під дією сили F. 
А – 
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Б – 
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4. Вкажіть, з якою метою використовується наклеп?
А – підвищення міцності та твердості матеріалу ****
Б – підвищення міцності та пластичності матеріалу 

В – підвищення пластичності та в’язкості матеріалу 

5. У якій точці діаграми розтягання зразок руйнується?

А – 2

Б – 3

В – 4 **** 
Варіант 6
1. Які внутрішні силові фактори викликають виникнення нормальних напружень у перезізі бруса?
А - N****
Б - Qy
В - Qx
2. Як називається і позначається напруження, при якому деформації зростають при постійному навантаженні?
А - Межа міцності, (в
Б - Межа текучості, (Т *******
В - Межа пропорційності (ПЦ
3. Визначити, які закономірності встановлює коефіцієнт Пуассона, 
де 
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 – довжина стрижня; 
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– абсолютна величина деформації (подовження стрижня); 
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– абсолютна величина деформації у поперечних напрямках; (1 і (2 – відносна деформація стрижня відповідно у подовжньому та поперечному напрямках.
А –
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4. Вкажіть, чи вірний вислів: «При випробуванні крихких матеріалів встановлено, що вони витримують більші навантаження на стискання ніж на розтягнення».

А – да ***

Б – ні 

В – не має значення

5. У якій точці діаграми розтягання визначається межа пропорційності?


А – 1 ***

Б – 2

В – 3 

Варіант 7

1. Як називається здатність конструкції чинити опір зусиллям, що прагнуть вивести її зі стану рівноваги?
А – міцність

Б – жорсткість

В – стійкість ***

2. У якій точці діаграми розтягання на зразку утвориться шийка?


А – 1

Б – 2

В – 3 ***

3.  Вкажіть, як визначити відносне подовження стрижня, 
де 
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 – довжина стрижня; 
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– абсолютна величина деформації (подовження стрижня); (1 і (2 – відносна деформація стрижня відповідно у подовжньому та поперечному напрямках.
А – (1 = ∆ℓ/ ℓ  ****
Б – (2 = ∆d/ d
В – ∆ℓ = ℓ - ℓ
4. Вкажіть, з якою метою використовується наклеп?

А – утворення рівновісної структури металу
Б – зміцнення металу ****

В – підвищення в’язкості осердя деталі

5. Вкажіть, чи вірний вираз для крихких матеріалів при розтягненні та стисканні: 
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А –  ні ***
Б –  да 
В – не має значення

Варіант 8

1. Установити вид навантаження в крайній лівій точці бруса.
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А - Брус стиснутий 
Б - Брус розтягнутий **** 
В -Брус скручений
2. Як позначаються дотичні механічні напруження?
А - ( ****

Б – Р

В - ( 

3. Яку внутрішню силу в поперечному перерізі бруса при навантаженні називають «нормальною»?
А - Виникає при нормальній роботі
Б - Спрямована перпендикулярно поперечному перерізу****
В - Спрямована паралельно поперечному перерізу

4. Вкажіть, як називається найбільше напруження, до якого справедливий закон Гука?

А - Межа міцності, (в
Б - Межа текучості, (Т 
В - Межа пропорційності (ПЦ ******

5. У якій точці діаграми розтягання визначається межа текучості?


А – 1 

Б – 2 ***

В – 3  

Варіант 9
1. Як називається здатність матеріалів витримувати зовнішні навантаження не руйнуючись і без появи остатніх деформацій.

А – міцність ***
Б – жорсткість

В – стійкість 

2. До якого з наведених напружень у матеріалі виконується залежність 
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А – До (ПЦ  ******
Б – До (Т
В –До (В
3.Вибрати на діаграмі розтягання ділянку плинності матеріалу.


А – 01

Б – 12

В – 22 ****

4. Вкажіть, який вираз вірний для крихких матеріалів при розтягненні та стисканні?
А – 
[image: image29.wmf]BC

s

 <  
[image: image30.wmf]BP

s


Б – 
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В – 
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5. Вибрати основні механічні характеристики матеріалу.
А – (пч ; (Т ;   (В ****
Б – [(]; (Т ;   (В
В – (пч ; (Т;    (
Варіант 10

1. Вкажіть мету використання методу перерізів.
А – визначення зовнішніх сил
Б – визначення внутрішніх сил ***
В – визначення активних сил
2. Вибрати точний запис умови міцності при розтяганні й стисненні.
А – 
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3.   Вкажіть, як визначити відносне скорочення стрижня, 
де 
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 – довжина стрижня; 
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– абсолютна величина деформації (подовження стрижня); (1 і (2 – відносна деформація стрижня відповідно у подовжньому та поперечному напрямках.
А – (1 = ∆ℓ/ ℓ  
Б – (2 = ∆d/ d ****
В – ∆ℓ = ℓ - ℓ
4. Вкажіть, як називається напруження при якому відбувається зріст  пластичної деформації при незмінному навантаженні?

А - Межа міцності, (в
Б - Межа текучості, (Т *****
В - Межа пропорційності (ПЦ 

5. У якій точці діаграми розтягання визначається межа міцності?


А – 1 

Б – 2

В – 3 ****
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