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По сучасним технологіям оздоблення поверхонь :

«Технологія нанесення декоративної венеціанської штукатурки»

Мета проведення майстер – класу : 
- інформування слухачів про високодекоративне покриття – венеціанську штукатурку  сферу застосування, декоративність та різноманітність технік нанесення ;
- поглибити поняття слухачів про винекнення матеріалу для виконання венеціанської штукатррки , розкрити переваги даного матеріалу;
- вдосконалювати практичні вміння та навички при використанні різноманітних технік нанесення венеціанської штукатурки.
Мотивація: 
заохочення  слухачів майстер – класу до активного впровадження сучасних будівельних  матеріалів у навчально-виробничий процес.
Структура проведення:
І етап
     1. Загальні відомості про високо декоративне покриття – венеціанську штукатурку : історію її виникнення , склад і властивості матеріалу, причини популярності , види венеціанської штукатурки , нанесення традиційного виду венеціанської штукатурки.
    2. Демонстрація мультимедійної презентації з коментарями.

ІІ етап .

1. Показ виконання венеціанської штукатурки за різноманітними техніками.

2. Слухачі за бажанням вибирають одну із технік та виконують нанесення штукатурки самостійно.

3. Підсумки  та обговорення виконаної роботи.
Розгорнутий план - конспект

Слайд 1. 
Вступне слово.

На сучасному єтапі будівницва використовують дуже багато нових технологій для оздобення будівель. Так дуже яскраво влилась в оздоблювальний процес венеціанська штукатурка. Це безшовне покриття , яке підходе до оздоблення , як внутрішніх так і зовнішніх покриттів.
Процес нанесення не відрізняється особливою складністю. При необхідності венеціанську штукатурку можна зробити різними техніками . Досить дотримуватися простих правил і термінів витримки кожного шару.
Слайд 2.
Історія виникнення

 Вперше цю технологію почали застосовувати ще в Стародавньому Римі. З тих пір пройшло багато років, перед тим як втрачене знання відродилося у Венеції і викликало справжній фурор в області архітектури і внутрішнього декорування приміщень. У той час венеціанська штукатурка носила горду назву stucco veneziano (що в перекладі - венеціанська штукатурка ).
Використання венеціанської штукатурки в Римі пов’язане з банальним бажанням будівельників заощадити кошти на матеріали. У той час  у будівлях сенаторів зсередини обкладалися мармуром. Але його видобуток і доставка коштували чималих грошей. Не дивно, що тямущі будівельники вкрай дбайливо ставилися до відходів виробництва і прагнули максимально зменшити надлишки.

Результат виявився вражаючим. Крихту, пил і зіпсовані блоки після облицювання стали використовувати в будівництві нарівні з цим мармуром. За зовнішнім виглядом всі ці елементи після обробки не особливо відрізнялися від оригінального матеріалу, а ось їх вартість була в рази нижче.

Повторно даний метод внутрішнього декорування отримав своє народження у Венеції вже у вигляді штукатурки. Вся справа в тому, що великі художники стародавності займалися розписом стін в храмах і соборах. В якості полотен вони використовували оштукатурені стіни. Навіть зараз кожен бажаючий може насолодитися витворами майстрів, яким не одне століття.

Склад матеріалу з століття в століття не зазнавав серйозних змін. Змінювалося співвідношення між компонентами, додавалися нові складові, але основа завжди була одна і та ж сама. І вже у  XX столітті з’явилися синтетичні елементи і безліч методик наслідування даного стилю декорування.
Слайд 3. 

Склад матеріалу

 
Як матеріал в основі венеціанської штукатурки лежить гранітний , мармуровий  або кварцовий  пил , чим дрібніше гранули, тим вище якість і вартість матеріалу.
У давні часи зв'язуючою   речовиною між частинками мармуру служило звичайне вапно. Природно, в складі також була вода і барвники, які допомагали надати венеціанськой штукатурці  потрібний відтінок. Для цього найчастіше використовувалися соки різноманітних рослин.

Всі компоненти перемішувалися між собою, поки  суміш не переходила в сметаноподібний  стан. Не дивно, що зараз багато людей  самі  виготовляють декоративну суміш для виконання венеціанської штукатурки. Завдяки сучасним матеріалам і технологіями виробничий процес цілком можна запустити в домашніх умовах , а саме : придбати в будівельному магазині необхідні компоненти – мармурове борошно , гашене вапно , пігменти , далі перемішати в необхідному співвідношенні з додаванням різних складових ( фібри , скловолокна ) і розвести водою.  Готові суміші – дорожчі  і більш практичні. Самостійно виготовлені суміші набагато дешевші і дозволяють добитися індивідуального неповторного інтер’єру .

У XXI столітті замість вапна застосовують  синтетичні зв’язуючи  компоненти полімерного матеріалу - акрилу. Натуральні барвники  замінили на штучні.
Слайд 4. 

Властивості венеціанської штукатурки
Цей натуральний матеріал абсолютно не токсичний. До того ж венеціанська штукатурка може імітувати не тільки мармур, але і шкіру тварин , деревини , а також інші фактури. Також до властивостей матеріалу зараховують: високу міцність та адгезію  , пластичність , поглинання вуглецю з навколишнього середовища .
  Венеціанська суміш розрізняється по сортах. Головна відмінність полягає у розмірі частинок мармурового пилу.

  Речовина володіє високою міцністю, пластичністю та клейкістю.

  Венеціанську штукатурку умовно можна поділити на три типи: гладку, рельєфну, і з художнім розписом.

  Рельєфний вид венеціанської штукатурки додає ефекту старіння. В даній суміші містяться гранули мармуру, що досягають у розмірі 2 міліметрів.

  З пливом часу венеціанська штукатурка стає тільки міцніше. Якісні суміші можуть служити без реставраційних робіт близько 20 років.

  Венеціанська штукатурка має властивість поглинати вуглець з навколишнього середовища. Завдяки цьому відбувається карбонізація. На поверхні утворюється вуглецева плівка, що створює додаткове захисне покриття.

  Венеціанська штукатурка стійко переносить перепади температур, розрахунковий діапазон від -50 до +80 градусів за Цельсієм.

  Венеціанська штукатурка не пропускає воду і захищає стіни від грибка.

Покриття не потребує особливого догляду. Його можна протирати напіввологою ганчіркою, забираючи пил і бруд.
Слайд 5. 
Причини популярності венеціанської штукатурки
По-перше, ви можете надати поверхні будь-який потрібний вам колір і відтінок. 
По-друге, зовнішній вид венеціанської штукатурки завжди вирізнявся вишуканістю та елегантністю. 
По-третє, матеріал має вражаючу зносостійкість. В середньому термін експлуатації досягає 10 років. При цьому не втрачається ні блиск, ні захисні властивості. 
До інших переваг матеріалу зараховують:
  екологічність: основу матеріалу, незважаючи на нові технології, складають натуральні компоненти (крихта -  мармуру, граніту , кварцу);
  можливість створення унікальних ефектів:  внутрішній перетин венеціанської штукатурки створює незвичайний малюнок ( ефект потертої штукатурки , ефект світла з середини, ефект перлини  ) ;
  міцність і надійність: структура венеціанської штукатурки така, що навіть через багато років на ній не буде тріщин і сколів, якщо це непередбачено технікою виконання;
  додаткова обробка воском дозволяє  зробити венеціанську штукатурку несприйнятливою до впливу води,  додатково  балансується  негативний вплив від перепаду температур.

  венеціанська штукатурка дозволяє приховати дефекти стіни.

Важливою перевагою даної технології є те, що венеціанська штукатурка легко піддається відновленню та реставрації. Це дозволяє з мінімальними витратами відновлювати пошкоджені місця.

На жаль, незважаючи на переваги , венеціанська штукатурка має деякі недоліки. Приміром, вартість декоративного покриття , яка в цілому становить  600 грн /м² з урахуваням вартості матеріалу  - 170 грн.. 

Для виконання звичайної традиційної  венеціанської штукатурки потрібно додатково витратити час для підготовчих робіт. 
Слайд 6. 
Види венеціанської штукатурки
 Вид венеціанської штукатурки залежить від різновиду звязуючої речовини : акрилу або вапна. 
Основним компонентом є мармуровий пил.

Суміш на основі вапна — це класика. Вона вважається найбільш екологічною і може застосовуватися не тільки всередині будови, але і зовні будівлі
Включення до складу штукатурки  акрилу дозволяє досягти значної економії. Витрата суміші стає набагато меншою. При цьому зовнішній вигляд венеціанської штукатурки залишається без змін. До того ж полімерна основа перешкоджає появі мікротріщин.

При виборі суміші для створення венеціанської штукатурки особливу увагу потрібно приділити країні виробництва. Досі вважається, що в Італії роблять кращий продукт. На прикладі фірми Сан Марко ми розглянемо відео , щодо вибору матеріалу для виконання декоративного покриття.(відео Магія Венеції) слайд 7
Слайд 8
Початок роботи

Особливу роль при нанесенні венеціанської штукатурки грає якість суміші та її фактура. Саме тому будівельний процес починається в магазині, коли ви за зразками підбираєте необхідну суміш.

Для того щоб добитися повної схожості з натуральним каменем найкраще зосередити увагу на неяскравих відтінках . Ідеально підійдуть сірий, коричневий, бежевий  та молочний кольори.

Треба запам'ятати , що  у приміщенні відтінок виходить трохи темнішим , ніж на зразку , тому що у торгівельних мережах зразки знаходяться під додатковим штучним освітленням.
Сучасні технології кольорування дозволяють створити будь-який колір, який ідеально впишеться в загальний дизайн кімнати. Особливу увагу потрібно приділити додатковим ефектам. Наприклад, якщо ви хочете отримати фактуру у вигляді прожилок , як у справжньому мармурі — це потрібно заздалегідь обговорити з продавцем , який надасть Вам кваліфіковану консультацію.
Традеційна венеціанська штукатурка наноситься в три шари ,  але для створення об’ємності, знадобиться як мінімум сім шарів . Глянцювання дозволяє надати поверхні блиск , цей процес виконується за допомогою металевої гладілки . Для закріплення цього ефекту покриття додатково обробляється воском.

Слайд 9
Процес нанесення венеціанської штукатурки
Для початку виконання декоративної венеціанської штукатурки необхідно перевірити всі інструменти , які нам знадобляться 

· кисть і валик,

· рукавиця для воску,

· шпатель,

· металева кельма із закругленими краями,

· малярська стрічка і т. д.
Слайд 10
Підготовка
Найважливішу роль в успіху всіх робіт відіграє підготовка основи . Необхідно заздалегідь подбати про всі нерівності на стіні. Для цього необхідно виконати шпаклювання поверхні за декілька разів. Період висихання одного шару 24 години.
Коли шар шпаклівки  остаточно висихає, його шліфують наждачним папіром. Важливо! Перед нанесенням венеціанської штукатурки, стіни необхідно обробити грунтувальною сумішю на основі карцового піску ( .......підложка 

Після висихання підложки  (12 годин) приступаємо до нанесення декоративного шару . Пропоную переглянути відео по нанесенню традиційної глянцевої венеціанської штукатурки (відео нанесення штукатурки ) Слайд 11
Вище був описаний один з можливих методів нанесення венеціанської штукатурки. Насправді їх існує безліч. Найпопулярніші зараз розглянема на практичній частині нашого майстер - класу
Практична частина

Хід практичної частини:
І .
1. Показ зразка під фактуру шліфованого каміння.

2. Показ зразка з волокнистим ефектом.

3. Показ зразка з кварцовим  піском.

4. Показ зразка з потрісканим ефектом.

5. Показ зразка під трафарет.
ІІ .
 Після перегляду бажаючи виконують одну із технік виконання декоративної штукатурки.
ІІІ. 

Підсумки та обговорення виконаної роботи.
